
Informações técnicas:

• Faixa de medição de 25 a 3000µm, em 36 amostras:
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 
550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 
2000, 2200, 2400, 2600, 2800 e 3000µm

• Faixa de medição de 1 a 118mil, em 36 amostras:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 
39, 43, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 94, 102, 110, 118mil

• Pode ser utilizado para verificação de pintura úmida, laca de esmalte, 
adesivo, revestimento arquitetônico, revestimento de cor, verniz, ou outro 
revestimento que tenha sido aplicado a uma superfície lisa.

• Tipo pente

• Material: Liga de alumínio
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